
BT 26
Asfaltowa emulsja anionowa AL

Wodorozcieńczalny, bitumiczno-kauczukowy preparat do gruntowania 
podłoży pod samoprzylepne materiały izolacyjne
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 stosowanie do -5°C
 również na wilgotne i zimne podłoża
 zwiększa przyczepność
 szybko wysycha
 o słabym zapachu

ZASTOSOWANIE
Preparat Ceresit BT 26 służy do zwiększania przyczepności 
stosowanych na zimno, samoprzylepnych materiałów izolacyj-
nych, np. membran Ceresit BT 18 i BT 21. Można go nakła-
dać wewnątrz i na zewnątrz budynków:
– na wszelkiego rodzaju nasiąkliwe podłoża mineralne, np. 

betony, tynki, bloczki gazobetonowe i silikatowe oraz rów-
ne mury ceglane,

– na stare, wymagające renowacji podłoża bitumiczne.
Powierzchnie metali takich jak aluminium, miedź, cynk oraz 
powierzchnie tworzyw sztucznych i styropianu nie wymagają 
gruntowania.
Na podłożach bardzo porowatych i chropowatych, gdzie spo-
dziewana powierzchnia przylegania będzie mniejsza niż 80%, 
należy stosować inne systemy uszczelniające, np. z użyciem 
masy bitumicznej Ceresit CP 43 Xpress.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
BT 26 można stosować tylko na równych, zwartych, wolnych od 
substancji zmniejszających przyczepność, nośnych, czystych, 
suchych lub lekko wilgotnych podłożach. Wszelkie podłoża mi-
neralne (np. ławy lub ściany fundamentowe) muszą być staran-
nie oczyszczone z zabrudzeń i zaprawy. W przypadku, gdy na 
powierzchni występują stare powłoki bitumiczne należy je do-
kładnie oczyścić za pomocą stalowej szczotki i odkurzyć. 
Przy pracy w niskich temperaturach należy się upewnić, że na 
podłożu nie ma lodu.
1) Wilgotne i mokre podłoża
Podłoże musi być nasiąkliwe, to znaczy powinno być suche lub 
lekko wilgotne na tyle, by powłoka BT 26 mogła w nie wnik-
nąć. Mokre podłoża na ok. 4 dni przed gruntowaniem nale-
ży pokryć zaprawą wodoszczelną Ceresit CR 65 zgodnie z in-
strukcją stosowania. 
2) Nierówne mury
Spoiny szerokości od 2 do 5 mm, bruzdy i połączenia tynków 
jak również podłoża o bardzo dużych porach oraz szczeliny 

w betonie powinny być wyszpachlowane masą CP 43 Xpress, 
w celu uniknięcia zamykania powietrza i tworzenia się pęche-
rzy. Przed tym podłoże musi być odpowiednio zagruntowane 
emulsją bitumiczną Ceresit BT 26 lub CP 41.
Ubytki, pęknięcia i spoiny > 5 mm muszą być wypełnione 
mocną zaprawą. W przypadku murów z licznymi nierówno-
ściami i ubytkami wykonać warstwę wyrównującą z zaprawy 
cementowej.
3) Przygotowanie wewnętrznych i zewnętrznych 
naroży oraz krawędzi
Wewnętrzne naroża i połączenia ścian z ławami fundamen-
towymi muszą być wyokrąglone mocną zaprawą cementową. 
Wszelkie nierówności o ostrych krawędziach należy usunąć.

WYKONANIE 
Przed użyciem BT 26 dokładnie wymieszać z wodą w propor-
cjach objętościowych 1:1. Taki roztwór może być stosowany 
w temperaturze powyżej +5°C.
W przypadku niższych temperatur, ale do -5°C oraz na podło-
żach porowatych i nasiąkliwych BT 26 nie należy rozcieńczać.

C
ER

ES
IT

BT
_2

6_
KT

_0
4.

10



Buduj korzystając z profesjonalnych rozwiązań.
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www.ceresit.pl • infolinia: 800 120 241

Preparat równomiernie i obfi cie nakładać pędzlem lub po-
przez natryskiwanie. Przy niskich temperaturach należy się 
upewnić, że podłoże nie jest pokryte lodem.
Przed naklejaniem membrany BT 18 lub BT 21, powłoka 
gruntująca musi być całkowicie wyschnięta i mieć odpowied-
nią przyczepność do podłoża. Czas potrzebny do całkowitego 
wyschnięcia zależy od takich czynników jak zawilgocenie pod-
łoża, wilgotność względna i temperatura powietrza. Typowe 
przypadki opisane są w danych technicznych.

UWAGA
BT 26 stosować tylko w suchych warunkach, w temperaturze od 
-5°C do +30°C i przy względnej wilgotności powietrza poniżej 
80%. Przechowywać i przewozić w temp. nie niższej niż +5°C.
Świeże zabrudzenia BT 26 zmywać wodą. Stwardniały mate-
riał można usunąć za pomocą rozpuszczalnika, np. benzyny 
ekstrakcyjnej.
W czasie pracy stosować ubrania, rękawice i okulary ochron-
ne. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami 
płukać je obfi cie wodą i zasięgnąć porady lekarskiej.
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i względ-
nej wilgotności powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić krótszy lub dłuższy czas wysychania preparatu.

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania mate-
riału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może za-
stąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz po-
danych zaleceń prace należy wykonać zgodnie ze sztuką bu-
dowlaną i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpły-
wu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości 
należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem 
się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w chłod-
nych i suchych warunkach.
Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA
Pojemniki plastikowe 5 kg.

DANE TECHNICZNE
Baza:  wodna emulsja 
 bitumiczno-kauczukowa 
 z wypełniaczami mineralnymi

Gęstość: 1,13 kg/dm3

Odporność na temperaturę 
(stwardniałej powłoki): od -25°C do +120°C 

Odporność na mróz: do -5°C 

Rozcieńczalnik: woda 

Proporcje rozcieńczania: BT 26 : woda jak 1:1, 
 lub bez rozcieńczania 
 (patrz WYKONANIE)

Temperatura stosowania: od -5°C do +30°C 

Czas potrzebny 
do całkowitego wyschnięcia: wymienione poniżej czasy 
 wysychania są wartościami 
 typowymi, zależnymi 
 od zawilgocenia 
 podłoża i warunków 
 temperaturowo-wilgotnościowych

podłoża temperatura/wilgotność 
powietrza czasy schnięcia ok.

suche

+20°C/80%
+5°C/80%
+5°C/95%
-5°C/80%

1 godz.
3 godz.
6 godz.
6 godz.

wilgotne 
(50% nasycenia)

+20°C/80%
+5°C/80%
+5°C/95%
-5°C/80%

2 godz.
6 godz.
1 dzień
1 dzień

wilgotne 
(70% nasycenia)

+20°C/80%
+5°C/80%
-5°C/95%

6 godz.
1-2 dni

ok. 7 dni

Odporność na deszcz: po ok. 1÷3 godz.

Orientacyjne zużycie: od 0,15 do 0,30 kg/m2 
 w zależności od sposobu 
 stosowania 

Wyrób posiada certyfi kat zgodności KCZ/65/01/2009 z normą 
PN-B-24002:1997+ PN-B-24002:1997/Ap1:2001 wydany przez COBR PIB.
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