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Sopro FF 451

Fliesenfest schnell

Zaprawa klejowa
szybkowiazaca

Szybkowiazaca, cementowa zaprawa cienkowarstwowa do uktadania i mocowania
oktadzin ceramicznych podtogowych i Sciennych.
Niska zawarto$¢ chromianow, zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006, zatacznik XVII.

B Spelnia wymagania C1FT zgodnie z norma PN-EN 12004
B Rowniez do przyklejania ptyt izolacyjnych
B Mozliwos¢ fugowania juz po 3 godzinach F oo

wigzacy
wiasciwosci

B W pomieszczeniach i na zewnatrz (T

Do ptytek i ptyt ceramicznych, kamionkowych, gresu o wymiarach < 35x35 cm, okfadzin klinkierowych, ptytek i ptyt
tupanych, oraz podobnych materiatéw budowlanych.

Do murowania lekkich, wewnetrznych $cianek dziatowych.

Do osadzania i uktadania catopowierzchniowo ptyt izolacyjnych z materiatéw piankowych, korka itp.

Pomieszczenia mieszkalne, ustugowe, ciggi komunikacyjne oraz pomieszczenia wilgotne i mokre.

Beton, beton lekki, sezonowane co najmniej 3 miesigce; beton komdrkowy (wewnatrz); tynk cementowy, cemen-
towo-wapienny; mur o petnych spoinach i réownej powierzchni (nie stosowa¢ do muru mieszanego); suche plyty
scienne gipsowe, gipsowo-kartonowe, gipsowo-wtéknowe; jastrychy cementowe, anhydrytowe, suche. Uszczelnie-
nia zespolone wykonane Sopro FDF 525, Sopro DSF 423/523 lub Sopro TDS 823.

7,25-7,75 | wody : 25 kg suchej zaprawy Sopro FF 451

Maksymalnie 5 mm zwigzanej zaprawy

3-5 minut

Ok. 30 minut; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze Swieza zaprawa

Ok. 30 minut

Po ok. 3 godzinach lub po utwardzeniu zaprawy;
w obszarze podtoza nalezy zaprojektowac i wykona¢ dylatacje

Po ok. 1 dniu; obiekty ustugowe i przemystowe po ok. 2 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim obcigzeniu woda
po ok. 7 dniach

Odnosza sie do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50%; wyzsze tempe-
ratury skracaja, nizsze wydtuzajg podane dane czasowe

Od +5 °C do +25 °C (podtoze, materiat, powietrze)

Ok. 1,3 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy

Mechaniczne mieszadto obrotowe, kielnia zebata o odpowiedniej wielkosci zebéw, do 12 mm

Woda, bezposrednio po zakornczeniu pracy

W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 6 miesiecy od daty produkgji

Worek 25 kg

Sopro

Chemia budowlana




Przygotowanie

podtoza

Sposdb uzycia

Certyfikaty

Wskazowki BHP

Bardzo dobra przyczepnos$¢ kontaktowa, stabilnos¢, diugi czas otwartego schniecia, wysoka zdolnos¢ zatrzymy-
wania wody, wodoodpornos$¢, odpornosé na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie. Dobre wtasciwosci i parametry
robocze.

Podtoza muszg byc¢ czyste, trwate, nosne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. Pekniecia, wystepujace w jastrychu, nalezy zszy¢ zywicg Sopro GH 564.

Znaczne nieréwnosci wyréwnac za pomocg Sopro AMT 468, Sopro RAM 3, Sopro RS 462, podtogi w pomieszcze-
niach Sopro NSM 550 lub Sopro FS 45.

Jastrychy cementowe muszg by¢ sezonowane min. 28 dni i by¢ suche. Wykonane z zastosowaniem Sopro Rapidur®
B1 jastrychy sg gotowe do uktadania ptytek po 12 h. Jastrychy anhydrytowe musza wykaza¢ wilgotnos¢ < 0,5 % wag.
oraz by¢ odpowiednio zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane.

Obowiazujg branzowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogdlnie uznane zasady techniki budowlanej

Sopro GD 749: ptyty gipsowe $cienne, ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty gipsowo-wtéknowe; jastrychy cementowe,
jastrychy anhydrytowe, jastrychy suche; beton; beton komérkowy o duzej lub zréznicowanej chtonnosci (wewnatrz);
tynk cementowy i cementowo-wapienny; mur o petnych spoinach.

Sopro HPS 673: podfoza gtadkie, o zamknietych porach jak istniejgce oktadziny z ptytek ceramicznych, lastrico, ptyt
z kamienia naturalnego i betonu, pozostatosci klejéow do wyktadzin dywanowych lub z PCV.

Do czystego naczynia wla¢ ok. 7,25-7,75 | wody, dodac 25 kg (jeden worek) zaprawy Sopro FF 451 i wymiesza¢ mecha-
nicznie az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek, masy.

Po uptywie czasu dojrzewania, po 3- 5 minutach, ponownie doktadnie wymieszac.

Przy pomocy gtadkiej czesci kielni zebatej, silnie dociskajac nanies¢ warstwe kontaktowa, nastepnie odpowiednig kielnia ze-
bata wykonac warstwe grzebieniowg (kat nachylenia narzedzia 45° - 60°). Natozy¢ tylko taka ilo$¢ zaprawy, na ktérej bedzie
mozna utozy¢ plytki w ciggu czasu otwartego schniecia (ok. 30 min.). Ptytki najpierw docisna¢ do warstwy grzebieniowej,
nastepnie przesunad i ustawi¢ w ostatecznym potozeniu, zanim na powierzchni utworzy sie warstwa naskérkowa.

Siatke spoin oczysci¢ przed ostatecznym zwigzaniem zaprawy i zmy¢ oktadzine.

Uniwersytet Techniczny (TUM), Monachium: klasyfikacja C1 FT zgodnie z norma PN-EN 12004

Panstwowy Zaktad Higieny, Warszawa: Atest Higieniczny HK/B/1757/01/2008 - produkt przeznaczony do stosowania
w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach uzytecznosci publicznej

Oznakowanie:
Znak: nie jest wymagany
Sktadniki niebezpieczne: cement portlandzki (szary, biaty)

Zwroty zagrozenia:
Brak

Zwroty bezpieczenstwa:
S2 chroni¢ przed dzie¢mi

Inne napisy: Zawiera cement. Z woda/wilgocia tworzy zwigzek o silnych wiasciwosciach alkalicznych, dlatego nale-
zy chronic¢ oczy i skére. W przypadku kontaktu ze skérg doktadnie optukaé woda. W przypadku kontak-
tu z oczami doktadnie optuka¢ wodg i skonsultowac sie z lekarzem.

Niska zawartos¢ chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatgcznik XVII.
Karta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego dziatalnos¢ zawodowa.

Sopro Polska Sp. z o.0.
ul. Poleczki 23F, 02-822 Warszawa (Polska)
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PN-EN 12004
Szybkowiazaca, cementowa zaprawa klejowa do mocowania ptytek
sciennych i podtogowych, w pomieszczeniach i na zewnatrz.

Reakcja na ogien Klasa E
Przyczepnos¢ wezesna (po 6 godzinach) > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ w warunkach suchych > 0,5 N/mm?
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania > 0,5 N/mm?

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowia opis produktu. Sa to ogélne wskazéwki oparte na naszych doswiadczeniach i badaniach. Prezen-
towane informacje nie moga stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z uwagi na brak wptywu na warunki pracy i sposob uzycia produktu. W razie
potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dzialem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje sie na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.0.

Centrala

ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 33523 00
fax 22 3352309

www.sopro.pl
Sprzedaz Pétnoc i Centrum Sprzedaz Potudnie Doradztwo Techniczne
ul. Poleczki 21/E ul. Mogilska 40 Warszawa tel. 606 145 811, 608 592 328
02-822 Warszawa 31-546 Krakéw Rybnik tel. 602 281 040
tel. 223352322, 223352358 tel. 1241058 50 Poznan tel. 604 274 960

fax 223352323 fax 12411 08 04 Sitkdwka/Nowiny tel. 602 444 491
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